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BILANCIO ANNO 2016:  INDICATORI CALCOLATI 
 
 
         

Indicatore Dato 2013 Dato 2014 Dato 2015 Dato 2016 
Utilizzo 
zinco 
metallico 
rapportat
o alle t di 
pezzi 
trattati 

7187 kg Zn 
metallico / 
3000000 kg 
trattati di 
materiale = 
                        
0,002395667 
 

7146 kg Zn 
metallico / 
3050000 kg 
trattati di 
materiale = 
0,002343 

5466 kg Zn 
metallico / 
3050000 kg 
trattati di 
materiale = 
0,001792  kg Zn 
metallico / kg 
trattati di 
materiale 

6552 kg Zn metallico / 
3100000 kg trattati di 
materiale = 
0,002114  kg Zn 
metallico / kg 
trattati di 
materiale 

Consumo 
specifico 
di energia 

466208 KWh EE 
/ 3000000 Kg 

trattati di 
materiale =   

0,155403 KWh 
/Kg 

 
92987 mc ET / 
3000000 Kg =   

0,030996 mc/Kg 
 

477412 KWh EE 
/ 3050000 Kg 

trattati di 
materiale =   

0,156529 KWh 
/Kg 

 
87618 mc ET / 
3050000 Kg =   

0,028727 mc /Kg 
 

389’810 KWh EE 
/ 3050000 Kg 

trattati di 
materiale =   

0,127807 
 KWh /Kg 

 
 

108’531 mc ET / 
3050000 Kg =   

0,035584 mc /Kg 
 

410'213 KWh EE / 
3100000 Kg 
trattati di 

materiale =   

0,132327 
 KWh /Kg 

 
 

114’160 mc ET / 
3100000 Kg =   

0,036826 mc /Kg 

Consumo 
specifico 
di 
ACQUA 

521,4 MC 
TECNOLOGICI 

/ 3000000 Kg 
trattati di 

materiale =   
0,0001738  
MC /Kg 

 

510,93 MC 
TECNOLOGICI 

/ 3050000 Kg 
trattati di 

materiale =   
0,000168  
MC /Kg 

 

505,525 MC 
TECNOLOGICI 

/ 3050000 Kg 
trattati di 

materiale =   
0,000166 
 MC /Kg 

 

547,2 mc 
TECNOLOGICI / 
3100000 Kg trattati 

di materiale =   

0,000177 
 mc /Kg 

 

      


